
Determinatielijst metaalslak

Vondst Put Vlak Spoor Vulling Omschrijving Aantal Materiaal Datering Opmerking
9 1 1018 0 slak 1 haardslak groot fragment convex-concaav, licht magnetisch

25 2 1 2042 0 slak 1 slak licht magnetisch, herverhittingslak
59 6 1 6066 1 slak 1 vloeislak zeer poreus 
81 10 1 10043 0 slak 9 vloeislak zeer poreus, kleine brokjes

102 8 1 8032 1 slak 1 vloeislak zeer poreus
296 24 1 24007 1 slak 1 vloeislak niet magnetisch


